
Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 1

Mode Mining

Time 2017-01-24 18:04

Duration 121.17
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm514b

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P14 AMIKT

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  +/-  Error

Ce  -339.000  +/-  64.106

La  1.000  +/-  29.335

Ba  1.000  +/-  31.732

Sb  16.539  +/-  11.675
Sn  88.500  +/-  9.031

Cd  19.852  +/-  4.784

Ag  466.380  +/-  11.235

Bal  894802.250  +/-  600.298

Nb  13.707  +/-  6.071

Zr  1.000  +/-  30.797

Y  1.000  +/-  4.922

Sr  45.135  +/-  2.673

Rb  1.000  +/-  9.866

Th  1.000  +/-  320.303

Bi  1.000  +/-  372.523
Au  281.639  +/-  18.861

As  1539.560  +/-  58.548

Se  1.000  +/-  10.290

Pb  6103.553  +/-  75.831

Hg  1.000  +/-  5.026

Zn  78.559  +/-  15.763

Cu  15775.313  +/-  191.017

Ni  1.000  +/-  21.751

Co  1.000  +/-  36.210

Fe  5934.832  +/-  125.957
Mn  1.000  +/-  49.200

Cr  410.366  +/-  19.579

V  1.000  +/-  19.090

Ti  150.985  +/-  86.283

Ca  30154.758  +/-  343.034

K  1976.150  +/-  136.870

Al  10335.047  +/-  652.549

P  1474.703  +/-  83.497

Si  19457.262  +/-  462.875

Cl  2452.901  +/-  39.586

S  8422.016  +/-  106.129
Mg  1.000  +/-  4897.252

Supervised By:

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 3

Mode Mining

Time 2017-01-24 18:14

Duration 122.18
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm514b

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P15 AMIKT

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  +/-  Error

Ce  -339.000  +/-  58.857

La  1.000  +/-  26.894

Ba  1.000  +/-  29.008

Sb  1.000  +/-  16.514
Sn  102.420  +/-  8.100

Cd  15.843  +/-  4.348

Ag  320.840  +/-  8.472

Bal  887839.875  +/-  590.165

Nb  13.563  +/-  4.910

Zr  1.000  +/-  23.412

Y  1.000  +/-  3.782

Sr  79.304  +/-  2.938

Rb  1.000  +/-  7.355

Th  1.000  +/-  258.041

Bi  1.000  +/-  293.740
Au  232.994  +/-  15.681

As  1342.412  +/-  47.315

Se  1.000  +/-  6.590

Pb  4678.073  +/-  55.255

Hg  1.000  +/-  4.130

Zn  190.387  +/-  11.962

Cu  1352.542  +/-  34.279

Ni  1.000  +/-  19.382

Co  1.000  +/-  31.338

Fe  4691.854  +/-  107.707
Mn  1.000  +/-  46.880

Cr  441.093  +/-  18.246

V  1.000  +/-  14.919

Ti  116.395  +/-  69.731

Ca  51396.188  +/-  490.843

K  1597.246  +/-  131.589

Al  12032.105  +/-  723.822

P  3632.098  +/-  115.121

Si  17615.832  +/-  462.869

Cl  2357.888  +/-  39.283

S  9951.050  +/-  117.615
Mg  1.000  +/-  4329.590

Supervised By:

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 4

Mode Mining

Time 2017-01-24 18:17

Duration 121.34
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm514b

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P16 AMIKT

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  +/-  Error

Ce  -339.000  +/-  63.041

La  1.000  +/-  28.902

Ba  1.000  +/-  31.117

Sb  12.131  +/-  11.490
Sn  102.537  +/-  8.691

Cd  19.192  +/-  4.719

Ag  311.136  +/-  9.028

Bal  879806.375  +/-  645.121

Nb  17.331  +/-  5.723

Zr  1.000  +/-  27.568

Y  1.000  +/-  4.579

Sr  76.272  +/-  3.034

Rb  1.000  +/-  10.180

Th  1.000  +/-  301.144

Bi  1.000  +/-  333.956
Au  163.425  +/-  15.478

As  1742.799  +/-  56.192

Se  1.000  +/-  6.618

Pb  6170.788  +/-  72.173

Hg  1.000  +/-  4.801

Zn  197.474  +/-  12.414

Cu  1496.907  +/-  37.411

Ni  1.000  +/-  20.284

Co  1.000  +/-  34.835

Fe  5790.215  +/-  124.672
Mn  1.000  +/-  47.901

Cr  373.472  +/-  18.728

V  1.000  +/-  18.923

Ti  139.247  +/-  78.413

Ca  47941.316  +/-  489.115

K  1551.381  +/-  131.383

Al  13652.230  +/-  876.012

P  6878.022  +/-  166.552

Si  19553.566  +/-  550.549

Cl  2363.080  +/-  43.956

S  11641.113  +/-  144.954
Mg  1.000  +/-  5626.088

Supervised By:

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 5

Mode Mining

Time 2017-01-24 18:22

Duration 122.12
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm514b

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P17 AMIKT

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  +/-  Error

Ce  -339.000  +/-  102.835

La  1.000  +/-  47.247

Ba  1.000  +/-  49.951

Sb  1.000  +/-  22.506
Sn  142.824  +/-  12.771

Cd  1.000  +/-  8.955

Ag  275.563  +/-  11.226

Bal  835898.375  +/-  1215.895

Nb  68.190  +/-  19.688

Zr  1.000  +/-  65.925

Y  1.000  +/-  16.088

Sr  67.899  +/-  5.448

Rb  1.000  +/-  32.088

Th  1.000  +/-  932.150

Bi  1.000  +/-  995.034
Au  1.000  +/-  27.632

As  6085.076  +/-  177.825

Se  1.000  +/-  20.560

Pb  31249.111  +/-  478.887

Hg  1.000  +/-  15.436

Zn  212.064  +/-  16.379

Cu  806.289  +/-  37.000

Ni  1.000  +/-  31.187

Co  1.000  +/-  33.876

Fe  2018.223  +/-  100.283
Mn  1.000  +/-  101.729

Cr  196.731  +/-  21.366

V  1.000  +/-  17.371

Ti  1.000  +/-  88.564

Ca  48326.527  +/-  761.632

K  1226.672  +/-  140.822

Al  18662.396  +/-  1157.314

P  3769.215  +/-  154.906

Si  25506.850  +/-  692.805

Cl  2829.279  +/-  61.521

S  22658.672  +/-  380.635
Mg  1.000  +/-  9302.868

Supervised By:

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 8

Mode Mining

Time 2017-01-24 18:37

Duration 121.11
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm514b

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P18 AMIKT

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  +/-  Error

Ce  -339.000  +/-  70.848

La  1.000  +/-  32.567

Ba  1.000  +/-  34.880

Sb  17.906  +/-  12.843
Sn  246.577  +/-  11.851

Cd  17.267  +/-  5.165

Ag  418.239  +/-  11.216

Bal  884773.563  +/-  683.188

Nb  15.990  +/-  7.313

Zr  1.000  +/-  30.015

Y  1.000  +/-  5.936

Sr  61.902  +/-  3.232

Rb  1.000  +/-  11.395

Th  1.000  +/-  385.986

Bi  1.000  +/-  401.940
Au  196.793  +/-  18.735

As  1841.391  +/-  69.304

Se  1.000  +/-  8.814

Pb  7782.998  +/-  98.097

Hg  1.000  +/-  5.787

Zn  85.399  +/-  18.310

Cu  21689.635  +/-  259.569

Ni  1.000  +/-  23.155

Co  1.000  +/-  30.992

Fe  3719.309  +/-  101.254
Mn  1.000  +/-  47.731

Cr  209.487  +/-  17.905

V  1.000  +/-  15.001

Ti  92.066  +/-  80.713

Ca  35049.965  +/-  397.697

K  1582.725  +/-  139.810

Al  10158.082  +/-  680.438

P  1407.047  +/-  86.899

Si  19276.791  +/-  474.813

Cl  2272.114  +/-  39.393

S  9084.784  +/-  116.362
Mg  1.000  +/-  4533.601

Supervised By:

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 9

Mode Mining

Time 2017-01-24 18:41

Duration 120.76
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm514b

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P19 AMIKT

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  +/-  Error

Ce  -339.000  +/-  80.253

La  1.000  +/-  36.928

Ba  1.000  +/-  39.471

Sb  121.666  +/-  15.802
Sn  32.446  +/-  8.851

Cd  7.256  +/-  5.376

Ag  252.549  +/-  9.382

Bal  863554.375  +/-  811.617

Nb  27.912  +/-  9.688

Zr  1.000  +/-  34.419

Y  1.000  +/-  7.908

Sr  84.289  +/-  3.929

Rb  1.000  +/-  15.807

Th  1.000  +/-  502.362

Bi  1.000  +/-  502.037
Au  119.064  +/-  19.583

As  2574.278  +/-  90.081

Se  1.000  +/-  11.908

Pb  13114.096  +/-  165.738

Hg  1.000  +/-  7.696

Zn  2258.164  +/-  48.385

Cu  1458.748  +/-  41.929

Ni  1.000  +/-  23.532

Co  1.000  +/-  29.381

Fe  2758.512  +/-  96.099
Mn  63.402  +/-  57.812

Cr  176.486  +/-  18.020

V  1.000  +/-  21.781

Ti  1.000  +/-  144.638

Ca  67740.703  +/-  769.255

K  1526.106  +/-  130.483

Al  10406.262  +/-  885.505

P  1491.399  +/-  115.996

Si  18009.307  +/-  560.170

Cl  2015.067  +/-  44.600

S  12207.827  +/-  172.873
Mg  1.000  +/-  8083.852

Supervised By:

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben

Baum
Hervorheben


