
Institut für Kunsttechnik und Konservierung

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 7

Mode Mining

Time 2017-07-27 12:32

Duration 121.31
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm236

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P1 BROKAT MARIENKLEID

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  ±  Error

Ce  < LOD  :  546.509

La  < LOD  :  239.191

Ba  < LOD  :  390.480

Sb  < LOD  :  68.969
Sn  54958.180  ±  1019.188

Cd  224.180  ±  28.145

Ag  897.002  ±  34.342

Bal  788462.688  ±  2609.809

Nb  < LOD  :  56.068

Zr  < LOD  :  150.747

Y  < LOD  :  38.168

Sr  142.595  ±  10.138

Rb  < LOD  :  88.364

Th  < LOD  :  2121.010

Bi  < LOD  :  1888.624
Au  779.025  ±  59.469

As  1141.459  ±  208.811

Se  < LOD  :  32.797

Pb  29905.053  ±  607.441

Hg  38.887  ±  21.721

Zn  101.618  ±  29.838

Cu  10776.907  ±  281.470

Ni  736.543  ±  91.115

Co  742.794  ±  86.761

Fe  1757.437  ±  141.492
Mn  < LOD  :  201.226

Cr  < LOD  :  49.311

V  < LOD  :  69.700

Ti  < LOD  :  318.072

Ca  54242.977  ±  1064.623

K  14799.042  ±  468.025

Al  < LOD  :  2158.869

P  294.669  ±  129.649

Si  9737.089  ±  559.485

Cl  3314.236  ±  91.183

S  10216.895  ±  235.605
Mg  < LOD  :  18268.504

Supervised By:

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 8

Mode Mining

Time 2017-07-27 12:37

Duration 120.48
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm236

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P2 FLAMME

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  ±  Error

Ce  < LOD  :  523.282

La  < LOD  :  223.168

Ba  < LOD  :  191.390

Sb  < LOD  :  54.742
Sn  6172.153  ±  150.735

Cd  < LOD  :  23.422

Ag  < LOD  :  16.947

Bal  825620.063  ±  2173.781

Nb  < LOD  :  117.873

Zr  < LOD  :  238.787

Y  < LOD  :  63.361

Sr  167.615  ±  15.695

Rb  < LOD  :  179.426

Th  < LOD  :  4603.098

Bi  < LOD  :  2418.277
Au  250.734  ±  80.059

As  14548.146  ±  442.525

Se  < LOD  :  29.200

Pb  74397.203  ±  1648.069

Hg  2093.536  ±  70.876

Zn  294.887  ±  29.989

Cu  628.352  ±  44.182

Ni  209.028  ±  54.835

Co  120.336  ±  42.694

Fe  307.249  ±  80.064
Mn  212.450  ±  102.986

Cr  < LOD  :  43.772

V  < LOD  :  37.421

Ti  < LOD  :  190.307

Ca  9090.523  ±  330.994

K  1938.410  ±  228.961

Al  2911.017  ±  783.775

P  6459.305  ±  249.690

Si  10367.427  ±  521.795

Cl  2649.923  ±  86.588

S  32964.012  ±  876.262
Mg  < LOD  :  12621.117

Supervised By:

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 9

Mode Mining

Time 2017-07-27 12:41

Duration 121.67
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm236

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P3 NIMBUS CHRISTI

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  ±  Error

Ce  < LOD  :  222.601

La  < LOD  :  102.409

Ba  < LOD  :  108.210

Sb  < LOD  :  37.538
Sn  153.055  ±  19.514

Cd  < LOD  :  14.040

Ag  738.264  ±  25.066

Bal  835286.188  ±  1581.550

Nb  < LOD  :  52.995

Zr  < LOD  :  168.541

Y  < LOD  :  43.158

Sr  104.830  ±  8.613

Rb  < LOD  :  126.558

Th  < LOD  :  3231.620

Bi  < LOD  :  1785.220
Au  312.926  ±  51.644

As  11117.181  ±  326.048

Se  < LOD  :  24.720

Pb  52991.520  ±  1056.702

Hg  < LOD  :  30.390

Zn  116.519  ±  16.733

Cu  2998.479  ±  95.071

Ni  < LOD  :  60.343

Co  < LOD  :  69.859

Fe  122.597  ±  59.864
Mn  < LOD  :  144.741

Cr  < LOD  :  33.740

V  < LOD  :  24.711

Ti  < LOD  :  126.702

Ca  37575.406  ±  789.285

K  482.143  ±  209.902

Al  1569.162  ±  778.670

P  13455.083  ±  375.201

Si  8178.861  ±  491.905

Cl  2238.672  ±  69.672

S  32444.402  ±  732.479
Mg  < LOD  :  12782.400

Supervised By:

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben



Institut für Kunsttechnik und Konservierung

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Certificate of Verification

XL3t-69288

Reading No 10

Mode Mining

Time 2017-07-27 12:45

Duration 120.14
Units ppm

Sigma Value 2

Sequence Final

Flags

INV NR Gm236

OBJEKT TAFELGEMAELDE

MATERIAL HOLZ METALL FASSUNG

ANALYSESTELLE P4 FLAMME FACKEL

MESSAUFBAU STATIV

FILTER m30lo30hi30li30
User Login Raquet

 ppm  ±  Error

Ce  759.020  ±  322.911

La  370.044  ±  144.587

Ba  349.016  ±  151.849

Sb  < LOD  :  69.863
Sn  9710.641  ±  283.978

Cd  < LOD  :  31.209

Ag  2381.530  ±  85.177

Bal  729778.750  ±  4354.874

Nb  < LOD  :  189.236

Zr  < LOD  :  366.896

Y  < LOD  :  100.193

Sr  < LOD  :  31.717

Rb  < LOD  :  281.978

Th  < LOD  :  7814.060

Bi  < LOD  :  3643.691
Au  790.992  ±  129.926

As  17520.000  ±  626.919

Se  < LOD  :  38.607

Pb  115443.430  ±  3018.646

Hg  5947.518  ±  172.840

Zn  415.437  ±  45.931

Cu  2829.383  ±  114.291

Ni  135.963  ±  66.627

Co  150.468  ±  54.548

Fe  403.157  ±  103.190
Mn  190.046  ±  121.223

Cr  < LOD  :  53.344

V  < LOD  :  49.696

Ti  < LOD  :  221.266

Ca  35150.863  ±  965.791

K  934.138  ±  364.701

Al  4227.498  ±  1257.563

P  16987.920  ±  583.644

Si  12260.768  ±  700.338

Cl  3285.253  ±  124.571

S  39577.789  ±  1211.101
Mg  < LOD  :  23220.430

Supervised By:

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben

Fücker
Hervorheben


